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Figure S1: PXRD patterns of 1.

Table S1: Selected bond lengths (Å) and angles (°) for 1

Compound 1

Cd(1)-O(4)1 2.526(4) Cd(1)-O(2)2 2.440(3)
Cd(1)-O(2)3 2.440(3) Cd(1)-O(1)2 2.243(3)

Cd(1)-O(1)3 2.243(3) Cd(1)-N(2) 2.186(5)

O(2)3-Cd(1)-O(4)1 135.45(8) O(2)2-Cd(1)-O(4)1 135.45(9)
O(2)3-Cd(1)-O(2)2 81.90(16) O(1)3-Cd(1)-O(4)1 81.12(10)

O(1)2-Cd(1)-O(4)1 81.12(10) O(1)3-Cd(1)-O(2)3 55.54(12)
O(1)3-Cd(1)-O(2)2 120.78(15) O(1)2-Cd(1)-O(2)2 55.54(12)

O(1)2-Cd(1)-O(2)3 120.78(15) O(1)3-Cd(1)-O(1)2 110.6(2)
N(2)-Cd(1)-O(1)3 123.22(11) N(2)-Cd(1)-O(4)1 84.11(16)

N(2) -Cd(1)-O(2)3 104.56(14) N(2)-Cd(1)-O(2)2 104.56(14)

N(2)-Cd(1)-O(1)2 123.22(11)

Symmetry codes: (1) −1/4 + y, 5/4 − x, 3/4-z; (2) 1−x, 3/2 − y, z; (3)
5/4 − y, 1/4 + x, 3/4 − z; (4) x, 3/2 − y, 1/2 + z; (5) 5/4 − y, 5/4 − x, 5/

4 − z.
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